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Obrtnijske raznoterosti. 
Poraba vodnega stekla za pranje platna. Pri 

pranji se večkrat pripeti, da ostanejo rumene lise. Krivo temu 
je to, da se pri kuhanji vode v lugu usede ogljikovokislo 
apno, ki je v njej. če se v tako vodo dene kalcinirane sode, 
kateri je primešanega 10 do 20 % vodnega stekla, se izlo­
čijo pri kuhanji apnene spojine v podobi prahu, ki se rade 
odločijo. 

Črni kit za les in porcelan se napravi, ako se vodno 
steklo s kredo in fino sprašenim žveplenim antimonom zmeša, 
tako dobimo zmes zaželene barve. Ta kit se da tudi polirati. 

Srebro se čisti s smesjo iz 70 gr plovne krede, 30 g 
salmijakovca, 45 g špirita in toliko vode, da je vsega 200 g. 
Za čistenje zlata rabi se ravno taka zmes, samo da se vzame 
le polovico vode. 


